
Чугун передельный

Чугун — сплав железа с углеродом с содержанием более 2,14 % (точка эвтектического
превращения на диаграмме состояний). Углерод в чугуне может содержаться в виде
цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества цементита,
выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат постоянные
примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и
др.). Как правило, чугун хрупок.

  

ПЛ-1, ПЛ-2: форма выпуска: чушка (производство: Россия)
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